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Merkblatt Nr. 2

Korrosionsschutz von Verbindungsmitteln fiir Betonfertigteile (06/2011)

1 Vorbemerkungen

Beim Bauen mit Betonfertigteilen werden eine Vielzahl von stdhlernen Verbindungsmitteln und Einbauteilen,
wie z. B. Stahldollen, Ankerplatten, Ankerschienen oder Fassadenbefestigungen verwendet. Diese dienen
zum Transport und zur Montage, zur Lagesicherung im Bauzustand sowie zur Ubertragung von Lasten und
Kraften im Endzustand. Im weiteren Verlauf dieses Merkblatts wird vereinfacht ausschlieBlich der Begriff
»Verbindungsmittel* verwendet.

Die sorgfaltige Planung geeigneter und auf den jeweiligen Verwendungszweck abgestimmter Korrosions-
schutzmaBnahmen dieser Verbindungsmittel sowie der Schutz gegen schédliche chemische und physikali-
sche Einflisse ist fur die Dauerhaftigkeit der Konstruktion unbedingt erforderlich.

Das vorliegende Merkblatt behandelt ausschlieBlich Verbindungsmittel, die eine tragende Funktion Gber-
nehmen und die Dauerhaftigkeit der Tragstruktur sicherstellen. Die Festlegungen des Merkblatts gehen wei-
terhin davon aus, dass die Verbindungsmittel im endgultigen Zustand nicht mehr zugénglich sind, d.h. dass
weder der Zutritt von Personen noch eine Uberpriifung oder Erneuerung der Verbindungsmittel per Hand
oder mit Werkzeugen moglich ist. Die Verbindungsmittel sind daher dauerhaft gegen Korrosion zu schitzen.

2 KorrosionsschutzmaBnahmen

KorrosionsschutzmaBnahmen sollen méglichst werkmaBig und nur durch fachlich geeignetes Personal
durchgefiihrt werden. Dies gilt insbesondere fir eine etwaige Vorbehandlung der Verbindungsmittel, z. B.
durch Entrosten. Fir eine Oberflachenvorbehandlung von Verbindungsmitteln ist DIN EN ISO 12944-4 zu
beachten.

Blanke und verzinkte Verbindungsmittel, die nur teilweise einbetoniert werden, erfahren bei Feuchtigkeit an
der Grenzflache zum Beton besonders hohe Abtragungsraten. Geeignete nichtmetallische Beschichtungen
unterbinden die fir eine Korrosion notwendigen chemischen Vorgénge und werden daher empfohlen.

Bei geschweiBten Verbindungsmitteln diirfen Verzinkungen oder Beschichtungen erst nach dem SchweiBen
und einer normgerechten Oberflachenbehandlung aufgebracht werden. Bei unbehandelten Verschraubun-
gen ist der Korrosionsschutz ebenfalls nachtraglich aufzubringen.

In Tabelle 1 werden Korrosionsschutzarten erlautert, die fir Verbindungsmittel Gblich sind.

Korrosionsschutzart Erlauterung

a Betondeckung

Der Korrosionsschutz ist ausreichend, wenn die Verbindungsmittel im end-
glltigen Zustand eine Betondeckung nach DIN 1045-1, Tabelle 4 bzw. DIN
EN 1992-1-1, 4.4.1 entsprechend den jeweiligen Expositionsklassen besit-
zen. Hierbei sind Rissbreiten bis wk = 0,3 mm unter quasi-sténdiger Einwir-
kung in der Regel unbedenklich.

Im Durchdringungsbereich von Elastomerlagern sind aufgrund der abdich-
tenden Wirkung des Lagers in der Regel keine zusatzlichen Korrosions-
schutzmaBnahmen erforderlich.

b Grundierung

Grundbeschichtung auf Epoxidharzbasis mit einer Schichtdicke von ca. 100
um

c Feuerverzinkung

Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 und DIN EN ISO 10684. Verzinkte
Verbindungsmittel dirfen mit der Bewehrung in Verbindung stehen. Zwi-
schen Spanngliedern und verzinkten Verbindungsmitteln muss ein Mindest-
abstand von 20 mm vorhanden sein.

d Korrosionsschutzbeschichtungen

Korrosionsschutzbeschichtungen auf Epoxidharzbasis in Kombination mit
Aktivpigmenten mit einer Schichtdicke von ca. 300 um

Beschichtungssysteme

Korrosionsschutz durch Beschichtungssysteme nach DIN EN ISO 12944-5
oder DIN 55634

e Nichtrostender Stahl

Nichtrostende Stahle (Werkstoffnummer mind. 1.4401) nach DIN EN 10088-
1. FUr Verbindungsmittel wie Schrauben, Muttern und Gewindeteile gilt DIN
EN I1SO 3506, Teile 1 bis 3. Darliber hinaus gilt fir Verbindungsmittel und
Bauteile aus nichtrostenden Stahlen die allgemeine bauaufsichtliche Zulas-

sung Z-30.3-6.

Tabelle 1: Korrosionsschutzarten fiir Verbindungsmittel
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Bei einem Korrosionsschutz durch Vergussmértel oder Vergussbeton sind planm&Big unverschiebliche Ver-
bindungen vorzusehen. Daruber hinaus muss durch die Wahl geeigneter Vergussmértel eine Rissbildung
zwischen Altbeton und Vergusskern so weit wie mdglich vermieden werden (vgl. Erlauterungen in Tabelle 1,
a). Das Einbringen von Vergussmédrtel darf nur bei geeigneten Witterungsbedingungen erfolgen. GréBe und
Lage der Vergusséffnungen missen ein ordnungsgemaBes Einbringen erméglichen. Auf eine ausreichende
Nachbehandlung (Feuchthalten) ist insbesondere bei trockenem Wetter zu achten. Vergussmértel und Ver-
gussbeton miissen der DAfStb-Richtlinie ,Herstellung und Verwendung von zementgebundenem Vergussbe-
ton und Vergussmértel” entsprechen.

In Tabelle 2 sind die Korrosivitdtskategorien nach DIN EN ISO 12944-2 den Expositionsklassen XC, XD und
XS nach DIN 1045-1, Tabelle 3 bzw. DIN EN 1992-1-1, Tabelle 4.1 zugeordnet. Nach DIN EN ISO 12944-2
wird dabei zwischen atmospharischen Umgebungsbedingungen (C) und Bedingungen im Erdreich und Was-
ser (Im) unterschieden. Die Expositionsklassen XF, XM und XA (Betonangriff durch Frost, VerschleiB und

chemischen Angriff) werden nicht bertcksichtigt.

Korrosivitats- | Typische Umgebungsbedingungen innen und auB3en Expositions-
kategorien klasse
C1 Innenrdume mit Gblicher Luftfeuchte XC1
Unbeheizte Geb&ude mit geringer Kondensation oder Gebaude, zu denen die AuBenluft
e . XC3
c2 h&ufig oder standig Zugang hat z. B. offene Hallen
Léndliche Gebiete mit geringer Verunreinigung XC4
Innenrdume mit hoher Luftfeuchtigkeit, z. B. gewerbliche Kiichen, Bader, Waschereien XC3
C3 Stadtische Gebiete mit méBiger Verunreinigung oder Sprihnebelbereiche von Verkehrs- XC4§§;XD1
flachen sowie Kiistenbereiche mit geringer Salzbelastung XC4 und XS1
Innenrdume mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit, z. B. Schwimmbader oder Innenrdume von XC3 (evtl. mit
Chemieanlagen XD2)
C4
Industrielle Gebiete oder Teile von Briicken mit haufiger Spritzwasserbeanspruchung, XC4gg§rXD3
direkt befahrene Parkdecks, Kistenbereiche mit méBiger Salzbelastung
XC4 und XS1
C5 Innenrdume mit nahezu standiger Kondensation und starker Luftverunreinigung XC3 und XD2
XC4 und XD2
C5-1 Industrielle Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit und aggressiver Atmosphéare oder
XC4 und XD3
XC4 und XS2
C5-M Kisten- und Offshore-Bereiche mit hoher Salzbelastung oder
XC4 und XS3
Im1 Wasserbehalter oder Wasserkraftwerke (StiBwasser) XC2
Im2 Hafenanlagen, Schleusentore, Offshore-Anlagen (Salzwasser) XC2 und XS2
Im3 Grundungsbauteile XC2
Tabelle 2: Zuordnung der Korrosivititskategorien zu den Expositionsklassen
3 Beispiele

Freiliegende Verbindungsmittel im AuBenbereich z. B. fir Fassaden-, Balkon- oder Gelanderbefestigungen
muissen beschichtet werden (Korrosionsschutzart d) oder aus nichtrostendem Stahl (Korrosionsschutzart e)
sein.

Verbindungsmittel zur Befestigung von vorgehangten, hinterliifteten Fassadentafeln miissen aus nichtros-
tendem Material sein. Weitere Regelungen hierzu enthalt DIN 18516-1.

Bei Stiitzenschuhen kdnnen sowohl durch Einrlicken nach innen (Korrosionsschutzart a) als auch durch eine
Beschichtung (Korrosionsschutzart d) die Anforderungen an den Korrosionsschutz erfillt werden.

Zur Halterung von AuBenwénden und Dachplatten aus Porenbeton sind Verbindungsmittel aus nichtrosten-
dem Stahl nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung zu verwenden.

Durch die Lagerung im Freien kénnen Rostspuren am Verbindungsmittel auftreten. Falls diese unerwiinscht
sind, z. B. bei Sichtbetonbauteilen, ist ein temporarer Korrosionsschutz, z. B. ein Korrosionsschutzanstrich
oder eine Grundierung vorzusehen.

Falls Verbindungsmittel mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung verwendet werden, sind deren Hinweise
bei der Bemessung und Ausfihrung zu beachten.
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In den Bildern 1 bis 4 werden fiir die Korrosivitdtskategorien C1 bis C4 typische Einbausituationen darge-
stellt, die auch auf andere Anwendungsfalle Gbertragbar sind. Die angegebenen Korrosionsschutzarten sind
die empfohlenen MindestmaBnahmen.

In der Expositionsklasse XC1, die der Korrosivitatskategorie C1 nach DIN EN ISO 12944-2 zugeordnet wer-
den kann, sind in der Regel keine KorrosionsschutzmaBnahmen erforderlich. Fir den Zeitraum der freien
Bewitterung wahrend der Lagerung und wahrend der Bauphase oder fir Bauteile mit unmittelbarer Nahe zur
Dachdeckung ist jedoch im Einzelfall zu untersuchen, ob ein Korrosionsschutz wie z. B. eine Grundierung
(Korrosionsschutzart b) erforderlich ist (siehe Bild 1).

In den Korrosivitatskategorien C5-1 und C5-M gem. Tabelle 2 sind die Anforderungen in jedem Einzelfall zu
untersuchen und evtl. besondere KorrosionsschutzmaBnahmen erforderlich.

Verbindungsmittel Korrosionsschutzarten in Abhangigkeit
von den Korrosivitatskategorien
Cc1 c2 c3 C4
(1) stahiplatte -7 b d e
(2) Stahidollen a
: Stahldollen oder b" c™ d -
Stahlprofil
@ Verankerungsprofil ™
c e
. - T
Elastomerlager @ Befestigungsmittel
A= ~. Vergussmértel *) Kein Korrosionsschutz erforderlich **) Wegen unmittelbarer Nahe zur Dachdeckung

***) Die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen sind zu beachten

Bild 1: Dachbinder

Korrosionsschutzarten in Abhangigkeit
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Bild 3: Sandwichfassade



Korrosionsschutzarten in

Verbindungsmittel | Abh&ngigkeit von den
Korrosivitétskategorien
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Bild 4: Vordach

4 Normen und Richtlinien

DIN 1045-1:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 1: Bemessung und Konstruktion
DIN 18516-1:2010-06 DIN 18516 AuBenwandbekleidungen, hinterllftet — Teil 1: Anforderungen, Priifgrundsatze

DIN 55634:2010-04 Beschichtungsstoffe und Uberziige - Korrosionsschutz von tragenden diinnwandigen Bauteilen aus
Stahl

DIN EN 1992-1-1:2011-01 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken — Teil
1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fir den Hochbau mit DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01 — Nationaler Anhang
— National festgelegte Parameter zu DIN EN 1992-1-1

DIN EN 10088-1:2005-09 Nichtrostende Stahle — Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stahle

DIN EN ISO 1461:2009-10 Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinkiberzlige (Stiickverzinken) — Anforderun-
gen und Prifungen

DIN EN ISO 3506-1:2010-04 Mechanische Eigenschaften von Verbindungsmitteln aus nichtrostenden Stahlen — Teil 1:
Schrauben

DIN EN ISO 3506-2:2010-04 Mechanische Eigenschaften von Verbindungsmitteln aus nichtrostenden Stahlen — Teil 2:
Muttern

DIN EN ISO 3506-3:2010-04 Mechanische Eigenschaften von Verbindungsmitteln aus nichtrostenden Stahlen — Teil 3:
Gewindestifte und ahnliche nicht auf Zug beanspruchte Verbindungselemente

DIN EN ISO 10684:2009-09 Verbindungselemente - Feuerverzinkung

DIN EN ISO 12944-1:1998-07 Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme -
Teil 1: Allgemeine Einleitung

DIN EN ISO 12944-2:1998-07 Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme -
Teil 2: Einteilung der Umgebungsbedingungen

DIN EN ISO 12944-4:1998-07 Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme -
Teil 4: Arten von Oberflachen und Oberflachenvorbereitung

DIN EN ISO 12944-5:2008-01 Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme -
Teil 5: Beschichtungssysteme

DAfStb-Richtlinie ,Herstellung und Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmértel“, Ausgabe
Juni 2006

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung Z-30.3-6:2009-04 Erzeugnisse, Verbindungsmittel und Bauteile aus nichtrosten-
den Stahlen

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen fur Verbindungsmittel zur Verankerung von Porenbetonbauteilen

Hinweise zu diesem Merkblatt sowie Anderungs- und Erganzungsvorschlage werden erbeten an:

© FDB 2011 Diese Fassung ersetzt die Ausgabe 08/2005. Erstausgabe aus 1990.

Herausgeber:
Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau e.V. — SchloBallee 10 — 53179 Bonn
Internet: www.fdb-fertigteilbau.de — E-Mail: info@fdb-fertigteilbau.de, Tel. 0228 9545656

Die Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau e. V. ist der technische Fachverband fir den konstruktiven Betonfertigteilbau. Die
FDB vertritt die Interessen ihrer Mitglieder national und international und leistet Gbergeordnete Facharbeit in allen wesentlichen Berei-
chen der Technik.

4



